


























ANSI/AWWA C950-20 - "TUBOS PARA PRESION DE FIBRA DE VIDRIO."- Alcance, Aplicacio-
nes, Requerimientos, Verificación, Entrega

 AWWA MANUAL M45 3RD EDITION -  "Criterios y Requerimientos para el Diseño y Verificación de     
Tubos de PRFV a Presión para Agua."

ISO 23856:2021 - "Sistemas de Canalización en materiales Plásticos para el suministro de agua, evacua-
ción y saneamiento con y sin presión - Siste mas en materiales plásticos termoestables reforzados con fibra 
de vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster  insaturado (UP)"

ISO 8521:2020 - "Tuberías de plástico termoestable reforzado con vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para 
la determinación de la resistencia a la tracción circunferencial inicial de la pared”

ISO 8513:2023 - "Sistemas de tuberías de plástico - Tuberías de plástico termorrígidas reforzado con 
vidrio (PRFV) - Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia a la tracción longitudinal 
inicial"

ASTM D3262-20 - "Especificación estándar para tubería de alcantarillado de "fibra de vidrio" (resina 
termorrígidas reforzada con fibra de vidrio)"

ASTM D3517-19 - "Especificación estándar para tubería de presión de "fibra de vidrio" (resina termorrígi- 
da reforzada con fibra de vidrio)"

ASTM D2992-22 - "Práctica estándar para obtener la base de diseño hidrostático o de presión para tuberías     
y accesorios de "fibra de vidrio" (resina termorrígidas reforzada con fibra de vidrio)”

ASTM D2996-17 - "Especificación estándar para tubería de "fibra de vidrio" (resina termorrígidas reforza- 
da con fibra de vidrio) enrollada con filamento"

ASTM D3754-19 - "Especificación estándar para tubería de presión industrial y de alcantarillado de "fibra 
de vidrio" (resina termorrígida reforzada con fibra de vidrio)"

NSF/ANSI/CAN 61-2022 - "Componentes del sistema de agua potable: efectos sobre la salud"

ASTM D3681-18 - "Método de prueba estándar para resistencia química de tubería de "fibra de vidrio" 
(resina termorrígida reforzada con fibra de vidrio) en una condición desviada"

ASTM D5365-18 - "Método de prueba estándar para deformación por flexión de anillo a largo plazo de 
tubería de "fibra de vidrio" (resina termorrígida reforzada con fibra de vidrio)"

ASTM D3839-14(2019) - "Guía estándar para la instalación subterránea de tubería de "fibra de vidrio" 
(resina termorrígida reforzada con fibra de vidrio)"
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En RIVAL ofrecemos un servicio de asistencia técnica para el transporte, la 

instalación y la operación de los tubos de P.R.F.V.. A la calidad de los productos 

se suma la capacidad de nuestros profecionales quienes, junto a usted,

trabajarán en la optimización de su proyecto.


